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Ovéfeni zdravotni nezdvadnosti tlakovych snimadd
fady TMG xx7 A3x (resp. B3x, C3x)

Na zdklad® uzaviené smlouvy o provedeni odborné expertizy s vasf spoleénosti, uzaviend
dne 13. srpna tr., provedla akreditovand laboratof Krajské hygienické stanice v Hradci
- Krélové laboratornf ovéfeni pfedanych tlakovych snimaddl v souladu s podminkami
stanovenymi vyhlaskou MZ CR & 37/2001 Sb. K ov&fovéni byly pouZity &4sti tlakovych
snimald, které pfichdzi do pfimého styku s pitnou vodou. Tlakové snfmate jsou shodného
materidlového sloZeni, typ pouzdra A (TMG xxx A3x a TMVG xxx A3) se li3f od pouzdra B
(TMG xxx B3x a TMVG xxx B3x) tvarem pfipojovactho &roubenf a umist&nim &idla. Typ
pouzdra C (TMG xxx Cx a TMVG xxx C3x ) je odlidny od typu A spodivd v provedeni
zavitu. Typ B (s Celni membranou) je vhodny pro mén# viskézni, malo tekuté & velmi
znetisténé média, se li§f tvarem pfipojovacfho &roubeni a pozici umist¥ni fela pouzdra.
(Pismeno x v typovém oznateni tlakového snimale upfesiiuje technické poZadavky podle -
schématu vyrobce.)

Jako podklad k ovéfeni tlakovych snima&i fady TMG xx7 A3 resp. B3x, C3x jste ndm
pfedali:

- vzorky soutastf tlakového snimate, které prichdz( do styku s pitnou vodou

- zékladnf vlastnosti pryZovych materi4ld

- technickd keramika — korundové4 keramika

- CSN 41 7348 Ocel 17 348

- nerez ocel tfidy 17.245.

- prohléfeni a potvrzen{ o shodném materidlovém sloZenf pouzdra snimate tlaku A ozn. TMG
xxx A3x) s pouzdrem B snfmate ozn. (TMG xxxB3x)

- informace pro odbératele ,,Snima¢ tlaku s keramickou méfici membrénou série A

Zpisob ovEfovani

Pii ovéfovén( zdravotni nezdvadnosti materiald tlakovych snimadi byla respektovéna
Jejich skutetné styné plochy, které pfi provoznich podminkach ptichdzejf do styku s pitnon
vodou. Z tohoto divodu byly soutasti tlakového snimade podrobeny vjluhovému testu jako



jeden uceleny vzorek. Rozsah analyz k ov&fenf jednotlivych materidli byl zvolen na zdkladé
sdlené chemické skladby jednotlivych &asti tlakovych snimatd. Bli2#i Gdaje o provedeném
laboratornim testovéni jsou uvedeny v laboratornim protokolu , Analyza pro posouzenf
zdravotnf nezdvadnosti“ & 2100/OM/01, ktery je soutdsti nafeho vyjddieni.

Vyhodnoceni vysledkii analyz

Jednotlivé vysledky laboratornich analyz ziskané z vyluhd ov&fovanych vzorki materidli
se vyhodnocuji tak, Ze koncentrace piisluiného sledovaného ukazatele jakosti neprekrodf '/y
shodné limitni koncentrace, stanovené vyhlatkou MZ CR &. 376/2000 Sb.

Laboratorni analyzy provedené k ovéfenf tlakovych snfmald (tfeti vyluh) — celkovy
organicky uhlik, styren, chrom, kadmium a hlinik se nachdzi pod mezi detekce. Obsah
manganu neplekrotil stanovenou limitnf koncentraci.

Zaver

Na zéklad# vysledki laboratornich analyz, provedenych k ov&feni zdravotni nezdvadnosti
materidlll tlakovych snimaZi fady TMG xxx A3x, TMG xxx B3x, TMG xxx C3x TMVG xxx
A3x, TMVG xxx B3x, TMVG xxx C3x lze souhlasit s jejich pouZitim pfi styku s pitnou
vodou, nebot’ spliluji poZadavky stanovené vyhlaskou MZ CR &. 37/2001 Sb.

Upozornéni

Nade vyjadieni se vztahuje pouze na materidly, které byly pfedm&tem nafeho ov&fovéni.
Shodné zévéry z tohoto Seti'eni je moZné uplatiiovat u ostatnich vyrobkid téhoZ druhu pouze

tehdy, pokud svym chemickym sloZenim a vlastnostmi zcela odpovidaji ndmi vySetfovanym

vzorkdm.
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Protokol ,,Analyza pro posouzeni zdravotnf nezdvadnosti®, &fslo 2100/0M/01

&

q“/

adﬂc KT}}O 7



